DKT EXPERT — Krakow

Nr KP /1002/4/08-SSTO
Rew.3

KRYTA PLYWALNIA
W STRZELINIE

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
UKLEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
PRZEGROD BUDYNKU

POSADZKI CERAMICZNE POMIESZCZEN SUCHYCH

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4/08-SSTO
Rew.3

SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

UKLAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
PRZEGROD BUDYNKU
POSADZKI POMIESZCZEN SUCHYCH

C2-11, C3-21 - Posadzki ceramiczne na poziomie — 3.55

C2-11, C3-21 - Posadzki ceramiczne stropéw migedzy-pigtrowych (poziom = 0,00)
C2-21,C-3 - Posadzki kawiarni (poziom + 3.15)

C4,C5 - Posadzki schodow zewngtrznych i wewngtrznych

Ceo, C7 - Posadzki ceramiczne specjalistyczne

C8 - Podtogi z paneli podlogowych

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4 /08-SSTO-C1-11
Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD
BUDYNKU.
POSADZKI CERAMICZNE STROPOW MIEDZYPIETROWYCH
POZIOM - 3,55

WARSTWA POSADZKOWA C1-11

1. Ceramika basenowa wg specyfikacji ujetej w opracowaniu technologii basenowe;j

2. Fugi miedzy ptytkami

o Fuga elastyczna szara-Smm

« Lokalnie dylatacje konstrukcyjne-masa elastyczna szara z odpowiednim primerem np.
Mapesil AC- Mapei , Escosil 2000UW-Schomburg lub inna rownorzgdna

3. Klej elastyczny przyczepnos¢ do podioza powyzej 1,5 MPa np. Adesilex P9-Mapei,

Unifix -2K-Schomburg lub inny rownorzedny
4. Zaprawa wyrownujaca np. Mapefinisch lub samopoziomujaca Ultraplan -Mapei  0.5cm
6. Warstwy konstrukcyjne przegrody 1 stropu.

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE

Nr KP /1002/4/08-SSTO-C2-21
Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD

BUDYNKU.

POSADZKI CERAMICZNE W POMIESZCZENIACH SUCHYCH

POZIOMU - 3,55

WARSTWA POSADZKOWA C2-21

1. Plytki gresowe nieszkliwione zgodne z norma PN-ISO 13006:2001 grupa B lub GL 1,5cm

nasiakliwos¢ - 0,1%
wytrzymatos$¢ na zginanie - 50 MPa
wspl. cieplnej rozszerzalnosci - 5,7
mrozoodpornos¢ - mrozoodporne
odpornos$¢ na $cieranie - 130 mm3
antyposlizgowos¢ -R10
odpornos¢ na kwasy i zasady - ULA 1 ULB
odpornos¢ na plamienie - 5 klasa

2. Fugi miedzy ptytkami
« Fuga elastyczna szara-5mm

« Lokalnie dylatacje konstrukcyjne-masa elastyczna szara z odpowiednim primerem np.
Mapesil AC- Mapei , Escosil 2000UW-Schomburg lub inna rownorz¢dna

(O8]

Unifix -2K-Schomburg lub inny rownorzgdny

N B~

. Warstwy konstrukcyjne przegrody i stropu.

. Zaprawa wyrodwnujaca np. Mapefinisch lub samopoziomujaca Ultraplan -Mapei

. Klej elastyczny przyczepnos¢ do podtoza powyzej 1,5 MPa np. Adesilex P9-Mapei,

0.5cm

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04

Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4 /08-SSTO-C4
Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD
BUDYNKU.

POSADZKI CERAMICZNE SCHODOW ZEWNETRZNE

WARSTWA POSADZKOWA C4

1. Plytki gresowe antyposlizgowe nieszkliwione zgodne z normg PN-ISO 13006:2001 grupa
B lub GL

- 1,5cm
nasiakliwos$¢ - 0,1%
wytrzymatos$¢ na zginanie - 50 MPa
wspl. cieplnej rozszerzalnosci - 5,7
mrozoodpornos¢ - mrozoodporne
odpornos$¢ na $cieranie - 130 mm3
antyposlizgowos¢ -R10
odporno$¢ na kwasy i zasady - ULA i ULB
odpornos¢ na plamienie - 5 klasa

2. Fugi miedzy ptytkami

« Fuga elastyczna szara-5mm —

3. Klej elastyczny - przyczepno$¢ do podioza powyzej 1,5 MPa np. Adesilex
P9-Mapei, Unifix -2K-Schomburg lub inny réwnorzedny

6. Warstwy konstrukcyjne przegrody 1 stropu.

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4 /08-SSTO-C5
Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD
BUDYNKU.

POSADZKI CERAMICZNE SCHODOW WEWNETRZNYCH

WARSTWA POSADZKOWA C5

1. Ptytki gresowe antypos$lizgowe nieszkliwione zgodne z norma PN-ISO 13006:2001 grupa
Blub GL 1,5cm

nasiakliwos¢ - 0,1%
wytrzymatos$¢ na zginanie - 50 MPa
wspl. cieplnej rozszerzalnosci - 5,7
mrozoodpornos¢ - mrozoodporne
odpornos$¢ na $cieranie - 130 mm3
antyposlizgowos¢ -R10
odporno$¢ na kwasy i zasady - ULA i ULB
odpornos¢ na plamienie - 5 klasa

2. Fugi miedzy ptytkami

« Fuga elastyczna szara-5mm —

3. Klej elastyczny - przyczepno$¢ do podioza powyzej 1,5 MPa np. Adesilex
P9-Mapei, Unifix -2K-Schomburg lub inny réwnorzedny

6. Warstwy konstrukcyjne przegrody 1 stropu.

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4 /08-SSTO-C6
Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD
BUDYNKU.

POSADZKI CERAMICZNE W POMIESZCZENIACH CHLOROWNI ORAZ
MAGAZYNOW CHLORU I KWASU
POZIOMU - 3,55

WARSTWA POSADZKOWA C6

1. Ptytki gresowe nieszkliwione odporne na dziatanie srodkéw chemicznych zgodne z norma
PN-ISO 13006:2001 grupa B Iub GL 1,5cm

nasiakliwo$¢ - 0,1%
wytrzymato$¢ na zginanie - 50 MPa
wspl. cieplnej rozszerzalnosci - 5,7
mrozoodpornos¢ - mrozoodporne
odpornos¢ na $cieranie - 130 mm3
antyposlizgowo$¢ -R10
odpornos¢ na kwasy i zasady - ULA 1 ULB
odpornos¢ na plamienie - 5 klasa

2. Fugi miedzy ptytkami

o Fuga elastyczna szara-5mm — odporna na dziatanie sSrodkow chemicznych zgodne z
norma Np KERAPOXY f-my Mapei odporna na dziatanie sSrodkéw chemicznych zgodne
Z norma

3. Klej elastyczny odporny na dziatanie srodkow chemicznych- przyczepnos¢ do podtoza

powyzej 1,5 MPa np. odporne na dziatanie srodkéw chemicznych zgodne z norma Np
KERAPOXY f-my Mapei lub SAOFLWEX-PU45-Schomburg lub inny réwnorzedny

4. Zaprawa wyrdwnujaca np. Mapefinisch lub samopoziomujaca Ultraplan -Mapei  0.5cm

6. Warstwy konstrukcyjne przegrody 1 stropu.

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

KRYTA PELYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4 /08-SSTO-C7
Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD
BUDYNKU.

POSADZKI CERAMICZNE W MASZYNOWNI DZWIGU
POZIOMU 4,85

WARSTWA POSADZKOWA C7

1. Ptytki gresowe nieszkliwione olejoodporne (odporne na dzialanie srodkéw chemicznych)
zgodne z norma PN-ISO 13006:2001 grupa B lub GL 1,5cm

nasiakliwo$¢ - grupa | - 0,1%
wytrzymatos$¢ na zginanie - 50 MPa

wspl. cieplnej rozszerzalnosci - 5,7
mrozoodpornos¢ - mrozoodporne
odpornos$¢ na $cieranie - 130 mm3
antyposlizgowos$¢ - R10 (ptytki gladkie)
odporno$¢ na kwasy i zasady - ULA i ULB
odpornos¢ na plamienie - 5 klasa

2. Fugi miedzy ptytkami

« Fuga elastyczna szara-5mm — olejoodporna

3. Klej zywiczny reaktywny o podwyzszonych parametrach olejoodporny - przyczepnos$¢ do
podioza powyzej 1,5 MPanp. KERAPOXY-Mapei,

6. Warstwy konstrukcyjne przegrody 1 stropu.

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4 /08-SSTO-C1-11
Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKELAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD
BUDYNKU.
POSADZKI CERAMICZNE STROPOW MIEDZYPIETROWYCH
POZIOM = 0,00

WARSTWA POSADZKOWA C1-11

1. Ceramika basenowa wg specyfikacji ujgtej w opracowaniu technologii basenowe;

2. Fugi miedzy ptytkami

« Fuga elastyczna szara-5mm
Lokalnie dylatacje konstrukcyjne-masa elastyczna szara z odpowiednim primerem np.
Mapesil AC- Mapei , Escosil 2000UW-Schomburg lub inna rownorz¢dna

. Klej elastyczny przyczepno$¢ do podtoza powyzej 1,5 MPa np. Adesilex P9-Mapei,

Unifix -2K-Schomburg lub inny rownorzgdny
. Zaprawa wyrownujaca np. Mapefinisch lub samopoziomujaca Ultraplan -Mapei 0.5cm
. Warstwy konstrukcyjne przegrody i stropu.

W

N B~

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE

Nr KP /1002/4/08-SSTO-C2-11
Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD

BUDYNKU.

POSADZKI CERAMICZNE STROPOW MIEDZYPIETROWYCH

POZIOM = 0,00

WARSTWA POSADZKOWA C2-11

1. Plytki gresowe nieszkliwione zgodne z norma PN-ISO 13006:2001 grupa B lub GL 1,5cm

nasiakliwos$¢ - 0,1%
wytrzymatos$¢ na zginanie - 50 MPa
wspl. cieplnej rozszerzalnosci - 5,7
mrozoodpornos¢ - mrozoodporne
odpornos$¢ na $cieranie - 130 mm3
antyposlizgowos¢ - R10 (ptytki gladkie)
odporno$¢ na kwasy i zasady - ULA 1 ULB
odpornos$¢ na plamienie - 5 klasa

2. Fugi miedzy ptytkami
« Fuga elastyczna szara-5mm

« Lokalnie dylatacje konstrukcyjne-masa elastyczna szara z odpowiednim primerem np.
Mapesil AC- Mapei , Escosil 2000UW-Schomburg lub inna rownorz¢dna

(8]

Unifix -2K-Schomburg lub inny rownorzgdny

N B~

. Warstwy konstrukcyjne przegrody i stropu.

. Zaprawa wyrownujaca np. Mapefinisch lub samopoziomujaca Ultraplan -Mapei

. Klej elastyczny przyczepno$¢ do podtoza powyzej 1,5 MPa np. Adesilex P9-Mapei,

0.5cm

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04

Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4/08-SSTO-C3-21

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKLAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD
BUDYNKU. ,
POSADZKI CERAMICZNE STROPOW MIEDZYPIETROWYCH
POZIOM = 0,00

WARSTWA POSADZKOWA C3-21

1. Ptytki gresowe nieszkliwione antyposlizgowe zgodne z norma PN-ISO 13006:2001 grupa
Blub GL 1,5cm

nasiakliwos¢ - 0,1%
wytrzymatos$¢ na zginanie - 50 MPa

wspl. cieplnej rozszerzalnosci - 5,7
mrozoodpornos¢ - mrozoodporne
odpornos$¢ na $cieranie - 130 mm3
antyposlizgowos¢ - R9 (plytki gtadkie)
odporno$¢ na kwasy i zasady - ULA i ULB
odpornos¢ na plamienie - 5 klasa

2. Fugi miedzy ptytkami

« Fuga elastyczna szara-5mm

« Lokalnie dylatacje konstrukcyjne-masa elastyczna szara z odpowiednim primerem np.
Mapesil AC- Mapei , Escosil 2000UW-Schomburg lub inna rownorz¢dna

3. Klej elastyczny przyczepno$¢ do podtoza powyzej 1,5 MPa np. Adesilex P9-Mapei,

Unifix -2K-Schomburg lub inny rownorzgdny
4. Zaprawa wyrdwnujaca np. Mapefinisch lub samopoziomujaca Ultraplan -Mapei  0.5cm
6. Warstwy konstrukcyjne przegrody i stropu.

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

Nr KP /1002/4/87-SSTO-AP
Rew.3

KRYTA PLYWALNIA
W STRZELINIE

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
UKLEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
PRZEGROD BUDYNKU

WARSTWY KONSTRUKCYJNE POSADZEK PRZYZIEMIA
I STROPOW MIEDZYKONDYGNACYJNYCH

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4/08-SSTO-AP
Rew.3

SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

UKEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
PRZEGROD BUDYNKU
WASRWY POSADZKOWE POMIESZCZEN SUCHYCH

APla, AP1b, APIc, APle - Warstwy posadzkowe przyziemia (poziomie — 3.55)

AP3a, AP3b, AP3c

Warstwy posadzkowe stropow miedzypigtrowych (poziom + 0,00)

AP3b, AP3c - Warstwy posadzkowe stropow kawiarni (poziom + 3.15)
AP2, AP4, APS - Posadzki schodow zewnetrznych , wewngtrznych 1 wiatrotapu
AP1d, AP1f - Warstwy posadzkowe ceramiczne specjalistyczne

AP6

- Warstwy podtogowe z paneli podtogowych (poziom + 3.15)

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04

Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4/07-SSTO-AP1a
Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD
BUDYNKU.
POSADZKI CERAMICZNE POZIOMU -3,55

WARSTWA POSADZKOWA APla

1. Ceramika C1-11
2. Wyrownanie wylewki (profilacja) cementowej dla uzyskania zalozonych

spadkow 0d1.0 do 4.0cm
3. Wylewka cementowa (jastrych) m15 gruntowana preparatem uszczelniajacym np.

Primer G lub ECO Prim T -Mapei 4.0cm
4. Ptyta konstrukcyjna zelbetowa wedtug proj. konstrukcyjnego 20.0cm

Na obrzezach $cian zewngtrznych w poziomie -3.55 ulozy¢ pod plyta warstwe
Styrodur gr. 5 cm na szerokosci 100,0 cm

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4/07-SSTO-AP1b
Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD
BUDYNKU.
POSADZKI CERAMICZNE POZIOMU -3,55

WARSTWA POSADZKOWA AP1b

1. Ceramika C2 —21°

2. Wylewka cementowa (jastrych) m15 w spadku gruntowana preparatem
uszczelniajacym np. Primer G lub ECO Prim T -Mapei 4.0cm

3. Styropian FS 20 o gestosci pozornej 0,040 kg/m3 2,0 do 4,0cm

4. Zaprawa klejaca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub réwnorzednej

. Folia PE lepiona na zaktadach ta§ma samoprzylepna, grubo$¢ 0,2 mm, temperatura

uzytkowania 8. 30/+80°C, wytrzymato$¢ na rozciaganie 11,5/11,4 MPa

6. Papa podktadowa termozgrzewalna na osnowie z wtokniny poliestrowej 250
Modyfikowana elastomerem SBS/3000 np. ICOPAL — wywinig¢ta na $ciang
min. 2,0 cm.

7. Plyta konstrukcyjna zelbetowa wedtug proj. konstrukcyjnego 20.0cm

9]

Na obrzezach $cian zewngtrznych w poziomie -3.55 ulozy¢ pod ptyta warstwe
Styrodur gr. 5 cm na szerokosci 100,0 cm

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4 /07-SSTO-APIc

Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD
BUDYNKU.

POSADZKI CERAMICZNE POZIOMU -3,55

WARSTWA POSADZKOWA AP1C

N —

Ceramika C3-21

. Wylewka cementowa (jastrych) m15 gruntowana preparatem uszczelniajacym np.

Primer G lub ECO Prim T -Mapei 4.0cm
Styropian FS 20 o gestosci pozornej 0,040 kg/m3 0d2,0 do 4,0cm

. Zaprawa klejaca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub réwnorz¢dnej
. Folia PE lepiona na zaktadach taSma samoprzylepna, grubos$¢ 0,2 mm, temperatura

uzytkowania 8. 30/+80°C, wytrzymalo$¢ na rozciaganie 11,5/11,4 MPa

. Papa podkladowa termozgrzewalna na osnowie z wldkniny poliestrowej 250

Modyfikowana elastomerem SBS/3000 np. ICOPAL — wywinigta na §ciang
min. 2,0 cm.

. Plyta konstrukcyjna Zelbetowa wedlug proj. konstrukcyjnego 20.0cm

Na obrzezach $cian zewngtrznych w poziomie -3.55 ulozy¢ pod ptyta warstwe
Styrodur gr. 5 cm na szerokosci 100,0 cm

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4 /07-SSTO-AP2
Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD
BUDYNKU.

POSADZKI SCHODOW WEWNETRZNYCH

WARSTWA POSADZKOWA AP2

1. Ceramika C4

2. Plyta konstrukcyjna zelbetowa wedtug proj. konstrukcyjnego 6.0cm
3. Tynk cienkowarstwowy — wyprawa elewacyjna mineralna gladka np. Silexcolor
Tonachino SP 1,5mmP

4. Powloka malarska — farba emulsyjna do tynkéw zewngtrznych

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4 /07-SSTO-AP3a
Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD
BUDYNKU.

POSADZKI CERAMICZNE STROPOW MIEDZYPIETROWYCH
POZIOM = 0,00
WARSTWA POSADZKOWA AP3a

1. Ceramika basenowa C1-11
2. Wyréwnanie wylewki cementowej (profilacja) dla uzyskania zalozonych spadkow
3. Wylewka cementowa (jastrych) m15 w spadku gruntowana preparatem 1,0 do 4,0 cm
uszczelniajacym np. Primer G lub ECO Prim T -Mapei 4.0cm
4. Ptyta konstrukcyjna zelbetowa wedtug proj. konstrukcyjnego 20.0cm
5. Tynk tréjwarstwowy cementowo-wapienny kat.IV
- obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 3 do 4 mm
- narzut z zaprawy cementowo-wapiennej 1:2:10 o grubo$ci min. 15 mm.
- gladZz z zaprawy cementowo-wapiennej 1:1:4

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4/07-SSTO-AP3b
Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD
BUDYNKU.

POSADZKI CERAMICZNE STROPOW MIEDZYPIETROWYCH
POZIOM =+ 0,00
WARSTWA POSADZKOWA AP3b

1. Ceramika C2-11
2. Wylewka cementowa (jastrych) m15 w spadku gruntowana preparatem
uszczelniajacym np. Primer G lub ECO Prim T -Mapei 4.0cm
3. Styropian FS 20 o gestosci pozornej 0,040 kg/m3 2,0 do 4,0cm
4. Zaprawa klejaca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub réwnorzednej
. Folia PE lepiona na zaktadach ta§ma samoprzylepna, grubo$¢ 0,2 mm, temperatura
uzytkowania 8. 30/+80°C, wytrzymalo$¢ na rozciaganie 11,5/11,4 MPa
6. Papa podktadowa termozgrzewalna na osnowie z wtokniny poliestrowej 250
Modyfikowana elastomerem SBS/3000 np. ICOPAL — wywinig¢ta na $ciang
min. 2,0 cm.
7. Plyta konstrukcyjna zelbetowa wedtug proj. konstrukcyjnego 20.0cm
8. Tynk trojwarstwowy cementowo-wapienny kat.IV
- obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 3 do 4 mm
- narzut z zaprawy cementowo-wapiennej 1:2:10 o grubos$ci min. 15 mm.
- gltadz z zaprawy cementowo-wapienne;]

9]

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4 /07-SSTO-AP3c

Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD
BUDYNKU.

POSADZKI CERAMICZNE STROPOW MIEDZYPIETROWYCH
POZIOM = 0,00

WARSTWA POSADZKOWA AP3C

N —

Ceramika C2-21
Zaprawa wyrownujaca np. MAPEFINISCH lub samopoziomujaca ULTRAPLAN

f-my MAPEI 0,5cm

. Wylewka cementowa (jastrych) m15 w spadku gruntowana preparatem
uszczelniajacym np. Primer G lub ECO Prim T -Mapei 4.0cm
Styropian FS 20 o gestosci pozornej 0,040 kg/m3 2,0 do 4,0cm

. Zaprawa klejaca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub réwnorz¢dnej
. Folia PE lepiona na zaktadach taSma samoprzylepna, grubos$¢ 0,2 mm, temperatura

uzytkowania 8. 30/+80°C, wytrzymalo$¢ na rozciaganie 11,5/11,4 MPa

. Papa podkladowa termozgrzewalna na osnowie z wldkniny poliestrowej 250

Modyfikowana elastomerem SBS/3000 np. ICOPAL — wywinigta na $ciang
min. 2,0 cm.

. Plyta konstrukcyjna Zelbetowa wedlug proj. konstrukcyjnego 20.0cm

Tynk trojwarstwowy cementowo-wapienny kat.IV

- obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 3 do 4 mm

- narzut z zaprawy cementowo-wapiennej 1:2:10 o grubo$ci min. 15 mm.
- gladZz z zaprawy cementowo-wapiennej 1:1:4

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4 /07-SSTO-AP2
Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD
BUDYNKU.

POSADZKI SCHODOW WEWNETRZNYCH

WARSTWA POSADZKOWA AP2

1. Ceramika C4

2. Ptyta konstrukcyjna Zelbetowa wedlug proj. konstrukcyjnego 6.0cm
3. Tynk cienkowarstwowy — wyprawa elewacyjna mineralna gladka np. Silexcolor
Tonachino SP 1,5mmP

4. Powtloka malarska — farba emulsyjna do tynkow zewngtrznych

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

KRYTA PEYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4 /07-SSTO-AP4
Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD
BUDYNKU.

POSADZKI SCHODOW ZEWNETRZNYCH

WARSTWA POSADZKOWA AP4

1. Ceramika C2-21

5. Wylewka cementowa (jastrych) m15 w spadku gruntowana preparatem
uszczelniajacym np. Primer G lub ECO Prim T -Mapei 4.0cm

6. Styropian FS 20 o ggstosci pozornej 0,040 kg/m3 (2,0 do 4,0) 3.0cm

7. Zaprawa klejaca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub rownorzgdne;j

8. Folia PE lepiona na zaktadach tasma samoprzylepna, grubo$¢ 0,2 mm, temperatura
uzytkowania 8. 30/+80°C, wytrzymato$¢ na rozciaganie 11,5/11,4 MPa

9. Papa podktadowa termozgrzewalna na osnowie z wtokniny poliestrowej 250
Modyfikowana elastomerem SBS/3000 np. ICOPAL — wywinigta na $ciang

min. 2,0 cm.
10. Piyta konstrukcyjna zelbetowa wedlug proj. konstrukcyjnego 6.0cm
11. Styropian FS 20 o ggstosci pozornej 0,040 kg/m3 (2,0 do 4,0) kolkowany 6.0cm

12. Zaprawa klejaca do styropianu np. MAPETHERM f-my MAPEI lub rownorzedne;j

13. Siatka z wtdkna szklanego np. Elastocolor Net

14. Zaprawa klejaca do styropianu np. MAPETHERM f-my MAPEI lub rownorzedne;j

15. Preparat gruntujacy np. Silexcolor Primer — MAPEI

16. Tynk cienkowarstwowy — wyprawa elewacyjna mineralna gladka np. Silexcolor
Tonachino SP 1,5 mm

17. Powloka malarska — farba emulsyjna do tynkow zewngtrznych

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4 /07-SSTO-AP5
Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD
BUDYNKU.

POSADZKI WIATROLAPU

WARSTWA POSADZKOWA APS

—

. Ceramika C2-21

2. Wylewka cementowa (jastrych) m15 w spadku gruntowana preparatem
uszczelniajacym np. Primer G lub ECO Prim T -Mapei 4.0cm
. Ptyta konstrukcyjna zelbetowa wedtug proj. konstrukcyjnego 6.0cm

. Siatka z wldkna szklanego np. Elastocolor Net

. Zaprawa klejaca do styropianu np. MAPETHERM f-my MAPEI lub rownorzedne;j

. Preparat gruntujacy np. Silexcolor Primer — MAPEI

. Tynk cienkowarstwowy — wyprawa elewacyjna mineralna gladka np. Silexcolor
Tonachino SP 1,5 mm

8. Powtoka malarska — farba emulsyjna do tynkow zewngtrznych

~N N L kAW

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4 /07-SSTO-AP1d

Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD
BUDYNKU.

WARSTWY POSADZKOWE CERAMICZNE SPECJALISTYCZNE
SZYBU WINDOWEGO
POZIOMU 4,85

WARSTWA POSADZKOWA AP1d

—

o »n

Ceramika C7

. Wylewka cementowa (jastrych) m15 gruntowana preparatem uszczelniajacym np.
Primer G lub ECO Prim T -Mapei 4.0cm
Styropian FS 20 o ggstosci pozornej 0,040 kg/m3 (2,0 do 4,0) 3.0cm

. Zaprawa klejaca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub réwnorz¢dnej
. Folia PE lepiona na zaktadach taSma samoprzylepna, grubos$¢ 0,2 mm, temperatura

uzytkowania 8. 30/+80°C, wytrzymalo$¢ na rozciaganie 11,5/11,4 MPa

. Papa podkladowa termozgrzewalna na osnowie z wldkniny poliestrowej 250

Modyfikowana elastomerem SBS/3000 np. ICOPAL — wywinigta na §ciang
min. 2,0 cm.

. Plyta konstrukcyjna Zelbetowa wedlug proj. konstrukcyjnego 20.0cm

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4/07-SSTO-AP1f
Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD
BUDYNKU.
POSADZKI CERAMICZNE POZIOMU -3,55

WARSTWA POSADZKOWA AP1f

1. Ceramika C6
2. Wylewka cementowa (jastrych) m15 gruntowana preparatem uszczelniajacym np.
Primer G lub ECO Prim T -Mapei 4.0cm
Styropian FS 20 o gestosci pozornej 0,040 kg/m3 0d2,0 do 4,0cm
. Zaprawa klejaca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub rownorzgdne;j
. Folia PE lepiona na zaktadach ta§ma samoprzylepna, grubo$¢ 0,2 mm, temperatura
uzytkowania 8. 30/+80°C, wytrzymalo$¢ na rozciaganie 11,5/11,4 MPa
6. Papa podktadowa termozgrzewalna na osnowie z wtokniny poliestrowej 250
Modyfikowana elastomerem SBS/3000 np. ICOPAL — wywinig¢ta na $ciang
min. 2,0 cm.
7. Plyta konstrukcyjna zelbetowa wedtug proj. konstrukcyjnego 20.0cm

Na obrzezach $cian zewngtrznych w poziomie -3.55 ulozy¢ pod ptyta warstwe
Styrodur gr. 5 cm na szerokosci 100,0 cm

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4/07-SSTO-C6
Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD
BUDYNKU.

POSADZKI Z PANELI PODLOGOWYCH STROPOW MIEDZYPIETROWYCH
POZIOM + 3,15
WARSTWA POSADZKOWA C6

1. Panele podtogowe laminowane tzw kontraktowe z wydrukiem drewnopodobnym pokryte
warstwa odporng na $cieranie lakierem (overley) na ptycie nosnej (rdzeniu) pokrytej
papierem przeciwpreznym lub spodnia warstwa z drewna migkkiego - klasa 33 —
(wilgotno$¢ podtoza przed uktadaniem — do 2%), np. BARCKLIK — f-my Barlinek seria
PROFESSIONAL system faczenia CLICK panele montowaé na kleju poliuretanowym
Dylatacje co ok. 8,0m na szerokosci desek 1 0k.20,0 m na dtugos$ci l,4cm
Odporno$¢ na $Scieranie AC4 (Srednia)

2. listwy przypodtogowe np. f-my Barlinek typ P10

. Mata korkowa lub pianka podktadowa 0,4cm

4. Folia PE lepiona na zakladach tasma samoprzylepna, grubos¢ 0,2 mm, temperatura

uzytkowania 8. 30/+80°C, wytrzymalto$¢ na rozciaganie 11,5/11,4 MPa

(O8]

5. Zaprawa wyrownujaca np. Mapefinisch lub samopoziomujaca Ultraplan -Mapei  0.5cm

6. Wylewka cementowa (jastrych) m15 w spadku gruntowana preparatem
uszczelniajacym np. Primer G lub ECO Prim T -Mapei 4.0cm

7. Styropian FS 20 o gestosci pozornej 0,040 kg/m3 (od 2,0 do 4,0cm) 3.0cm

8. Zaprawa klejaca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub rownorzgdne;j
9. Folia PE lepiona na zaktadach taSma samoprzylepna, grubos$¢ 0,2 mm, temperatura
uzytkowania 8. 30/+80°C, wytrzymalo$¢ na rozciaganie 11,5/11,4 MPa
10. Papa podktadowa izolacyjna termozgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowej 250
Modyfikowana elastomerem SBS/3000 np. ICOPAL — wywinigta na §ciang
min. 2,0 cm.
11. Plyta konstrukcyjna zelbetowa wedtug proj. konstrukcyjnego 20.0cm
12. Tynk trojwarstwowy cementowo-wapienny kat.IV
- obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 3 do 4 mm
- narzut z zaprawy cementowo-wapiennej 1:2:10 o grubo$ci min. 15 mm.
- gladz z zaprawy cementowo-wapiennej

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

Nr KP /1002/4 /07-SSTO-AS
Rew.3

KRYTA PLYWALNIA
W STRZELINIE

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
UKLEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
PRZEGROD BUDYNKU

PRZEGRODY ZEWNETRZNE PIONOWE (SCIANY)

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4 /08-SSTO-AS
Rew.3

SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

UKEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

PRZEGROD BUDYNKU
SCIANY ZEWNETRZNE 1 WEWNETRZNE, SCIANY OSLONOWE ALUMINIOWE,
ZABUDOWA OTWOROWA,
AS, ASO, - Sciany na poziomie —3.55
AS, ASO - Sciany na poziomie = 0,00
AS, ASO - Sciany na poziomie +3.15

J4

Sciany kamienne na poziomie terenu

ASK1, ASK2

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4/08-SSTO-A4S1
Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKLAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD
BUDYNKU.
AS1, AS2, ASO3, APIc - SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE, SCIANY
OSLONOWE ALUMINIOWE, ZABUDOWA OTWOROWA
POZIOM - 3,55
WARSTWA AS1

Sciana przyziemia
1. Tynk wewngtrzny trojwarstwowy cementowo-wapienny kat.IV

- obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 3 do 4 mm

- narzut z zaprawy cementowo-wapiennej 1:2:10 o grubos$ci min. 15 mm.

- gladz z zaprawy cementowo-wapiennej 1:1:4
2. Sciana zelbetowa wg projektu konstrukcji 25,0 130,0 cm
3. Izolacja pionowa np. emulsja wodna asfaltow modyfikowanych kauczukiem 3x

np. Plastimul Primer — Mapei lub Aquafin 2K — Schomburg lub rownowazne
4. Zaprawa klejaca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub réwnorzednej
5. Termoizolacja polistyren ekstrudowany XPS o wspolczynniku przenikania ciepta maks.

0,035 W/m2K o absorpcji wody przez dyfuzje 1,5%, krawe¢dzie na zaktad (SF),

klasyfikacja ogniowa E  np. f-my AUSTROTHERM 8,0cm
oraz natozy¢ pasy o szerokosci 50,0cm w rozstawie (biniowanie) 9,0cm 2,0cm
Zaprawa klejaca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub rownorzgdne;j

Zaprawa klejaca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub rownorzgdne;j
Preparat gruntujacy np. wodna dyspersja zywicy akrylowej Malech - Mapei
0. Tynk mozaikowy np. CT 177 — Ceresie — utozony od poziomu 5,0 cm ponizej terenu .

6.
7. Siatka z widkna szklanego np. Elastocolor Net - Mapei 3.0cm
8.
9.
1

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4/8-SSTO-AS503
Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKLAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD
BUDYNKU.
AS1, AS2, ASO3, -
POZIOM - 3,55

Zabudowa otworowa okienna z profili PCV- ASO3

1. Profile z modyfikowanego udarnosciowo PCV 5 komorowe
2. Szklenie szybami zespolonymi (4+4/180) — szyba wewnetrzna bezpieczna, szyba

zewngtrzna termofloat . Zestaw o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,1Wm2/K
3. Wspotczynnik przenikania ciepta dla catosci okna Max U=1,6Wm2/K
4. Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Max Rw =35dB

5. Infiltracja powietrza a (m.h.daPa2/3)) =0,5do 1,0 m3

6. Akcesoria dodatkowe — rolety wewnetrzne zwijane materialowe w prowadniczach
aluminiowych z r¢gcznym mechanizmem.

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /10024/08-SSTO-AS2

Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKLAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD
BUDYNKU.
AS1, AS2, ASO3, -
POZIOM < 0,00

WARSTWA AS2

Sciana przyziemia

1.

:lkb)

e

Tynk wewngtrzny trojwarstwowy cementowo-wapienny kat.IV

- obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 3 do 4 mm

- narzut z zaprawy cementowo-wapiennej 1:2:10 o grubos$ci min. 15 mm.
- gltadz z zaprawy cementowo-wapiennej 1:1:4

Sciana murowana z pustakow

. Zaprawa klejaca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub rownorzgdne;j

Termoizolacja polistyren ekstrudowany XPS o wspotczynniku przenikania ciepta maks.
0,035 W/m2K o absorpcji wody przez dyfuzje 1,5%, krawedzie na zaktad (SF),

klasyfikacja ogniowa E  np. f-my AUSTROTHERM. 10.0cm
Zaprawa klejaca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub réwnorze¢dnej
Siatka z wiokna szklanego np. Elastocolor Net - Mapei 3.0cm

Zaprawa klejaca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub réwnorze¢dnej
Preparat gruntujacy np. wodna dyspersja zywicy akrylowej Malech - Mapei
Tynk cienkowarstwowy mineralny np. Baumit Mineral — Silikat Putz lub inny
rOwnowazny.

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4/08-SSTO- AS01

Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD
BUDYNKU.
AS1, AS2, ASO3, ASO1
POZIOM 10,00

Sciana ostonowa z aluminiowych profili z przekladka termoizolacyjng ASO1

AW -

v W

Ggstos¢ stopu aluminiowego 2700 kg/m2
Stal wzmacniajaca st3S

Przektadki termiczne z poliamidu wzmocnionego wtdknem szklanym

Szklenie szybami zespolonymi (4+4/180) — szyba wewnetrzna bezpieczna, szyba
zewngtrzna termofloat . Zestaw o wspolczynniku przenikania ciepta U=1,1Wm2/K
Wspotczynnik przenikania ciepta przez rame Max U=2,8Wm2Kdo U= 3,5Wm2K
Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okien 1 drzwi Max Rw =35dB

. Statyka konstrukcji winna by¢ przeliczona na obciazenie wiatrem zgodnie z III strefy

wiatrowej.
Lakierowanie proszkowe profili aluminiowych w kolorze o grubosci 60um

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone



DKT EXPERT — Krakow

KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4/08-SSTO-ASO1p
Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKLAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD
BUDYNKU.
AS1, AS2, ASO3, ASO1, ASO1p, ASO1n
POZIOM = 0,00

Sciana oslonowa z aluminiowych profili z przekladka termoizolacyjna ASO1p

Ggstos¢ stopu aluminiowego 2700 kg/m2

Stal wzmacniajaca st3S

Przektadki termiczne z poliamidu wzmocnionego wtdknem szklanym

Szklenie szybami zespolonymi (4+4/180) — szyba wewnetrzna bezpieczna, szyba

zewngtrzna termofloat . Zestaw o wspolczynniku przenikania ciepta U=1,1Wm2/K

Wspotczynnik przenikania ciepta przez rame Max U=2,8Wm2Kdo U= 3,5Wm2K

Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okien 1 drzwi Max Rw =35dB

. Statyka konstrukcji winna by¢ przeliczona na obciazenie wiatrem zgodnie z III strefy
wiatrowej.

6. Lakierowanie proszkowe profili aluminiowych w kolorze o grubosci 60um

AW~

VIR

Ponadto w cze$ci parapetowe; :

7. Zaprawa klejaca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub rownorzgdne;j

8. Termoizolacja polistyren ekstrudowany XPS o wspotczynniku przenikania ciepta maks.
0,035 W/m2K o absorpcji wody przez dyfuzje¢ 1,5%, krawedzie na zaktad (SF),

klasyfikacja ogniowa E  np. f-my AUSTROTHERM. 10.0cm
9. Zaprawa klejaca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub rownorzegdne;j
10. Siatka z wtokna szklanego np. Elastocolor Net - Mapei 3.0cm

11. Zaprawa klejaca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub rownorzgdne;j
12. Preparat gruntujacy np. wodna dyspersja zywicy akrylowej Malech - Mapei
13. Tynk cienkowarstwowy mineralny np. Baumit Mineral — Silikat Putz lub inny
rOwnowazny.
14. Styropian EPS na plackach 10,0cm
15. Sciana murowana z pustakow MAX 30,0cm
16. Tynk wewngtrzny Tynk tréjwarstwowy cementowo-wapienny kat.IV
- obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 3 do 4 mm
- narzut z zaprawy cementowo-wapiennej 1:2:10 o grubo$ci min. 15 mm.
- gladz z zaprawy cementowo-wapiennej 1:1:4

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone
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KRYTA PEYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4/08-SSTO-ASO1n
Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD
BUDYNKU.
AS1, AS2, ASO3, ASO1, ASO1p, ASO1n
POZIOM 10,00

Sciana oslonowa z aluminiowych profili z przekladka termoizolacyjna ASO1n

Ggstos¢ stopu aluminiowego 2700 kg/m2

Stal wzmacniajaca st3S

Przektadki termiczne z poliamidu wzmocnionego wtdknem szklanym

Szklenie szybami zespolonymi (4+4/180) — szyba wewnetrzna bezpieczna, szyba

zewngtrzna termofloat . Zestaw o wspolczynniku przenikania ciepta U=1,1Wm2/K

Wspotczynnik przenikania ciepta przez rame Max U=2,8Wm2Kdo U= 3,5Wm2K

Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okien 1 drzwi Max Rw =35dB

. Statyka konstrukcji winna by¢ przeliczona na obciazenie wiatrem zgodnie z III strefy
wiatrowej.

6. Lakierowanie proszkowe profili aluminiowych w kolorze o grubosci 60um

AW~

v W

Ponadto w czg$ci nadproza:

7. Zaprawa klejaca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub rownorzgdne;j

8. Termoizolacja polistyren ekstrudowany XPS o wspotczynniku przenikania ciepta maks.
0,035 W/m2K o absorpcji wody przez dyfuzj¢ 1,5%, krawgdzie na zaktad (SF),

klasyfikacja ogniowa E  np. f-my AUSTROTHERM. 10.0cm
9. Zaprawa klejaca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub rownorzgdne;j
10. Siatka z wtokna szklanego np. Elastocolor Net - Mapei 3.0cm

11. Zaprawa klejaca np. MAPETHERM do styroduru f-my MAPEI lub rownorzgdne;j
12. Preparat gruntujacy np. wodna dyspersja zywicy akrylowej Malech - Mapei
13. Tynk cienkowarstwowy mineralny np. Baumit Mineral — Silikat Putz lub inny
rOwnowazny.
14. Styropian EPS na plackach 10,0cm
15. Nadproze zelbetowe i przymurowanie nad nim z pustakow MAX 30,0cm
16. Tynk wewngtrzny Tynk trojwarstwowy cementowo-wapienny kat.IV
- obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 3 do 4 mm
- narzut z zaprawy cementowo-wapiennej 1:2:10 o grubo$ci min. 15 mm.
- gladz z zaprawy cementowo-wapiennej 1:1:4

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone
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KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4 /08-SSTO-ASK 1

Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD
BUDYNKU.
WYKLADZINY SCIAN ZEWNETRZNYCH I WEWNETRZNYCH
ASK1, ASK2, ASF
POZIOM TERENU

Sciana kamienna ASK1 ocieplona

1.

Plyty granitowe polerowane o wymiarach 700x700x 30 1 700x140x3, 330x700x30,
360x700x30 — poczatek uktadania 41 cm nad terenem, konieczne przycinanie ptyt
dokonac¢ na budowie, mocowane na :

- kotwach ze stali nierdzewnej z plaskownika 40x6 ze stali nierdzewne;j 1=12,5 cm
- trzpienie ¥4,5 mm ze stali nierdzewne;j
Pustka powietrzna 1,5 cm

. Termoizolacja — wetna mineralna kotkowana 1 lepiona o ggstosci = 35kg/m3 i

wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,035 W/mK
np. WENTIROCK- ROCKWOOL 8,0 cm
Sciana w przyziemiu Zelbetowa, na poziomie + 0,00 murowana z pustakow MAX 25,0cm

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone
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KRYTA PEYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4 /08-SSTO-ASK?2
Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD
BUDYNKU.
WYKLADZINY SCIAN ZEWNETRZNYCH I WEWNETRZNYCH
ASK1, ASK2, ASF
POZIOM TERENU

Sciana kamienna ASK2 nieocieplona
1. Plyty granitowe polerowane o wymiarach 700x700x 30 1 700x750x30 — poczatek

uktadania 34 cm nad terenem, konieczne przycinanie ptyt dokona¢ na budowie
mocowane na:

- kotwach ze stali nierdzewnej z ptaskownika 40x6 ze stali nierdzewne;j 1=12,5 cm
- trzpienie ¥4,5 mm ze stali nierdzewnej lub inne systemowe mocowanie.
2. Pustka powietrzna 1,5 cm

3. Sciana w przyziemiu zelbetowa, na poziomie + 0,00 murowana z pustakéw MAX 25,0cm

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone
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KRYTA PEYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4 /08-SSTO-ASF
Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD
BUDYNKU.
WYKLADZINY SCIAN ZEWNETRZNYCH I WEWNETRZNYCH
ASK1, ASK2, ASF

Wylozenie Scian wewnetrznych plytkami szkliwionymi  ASF
1. Plytki ceramiczne fajansowe szkliwione 200x200x8 gtadkie zgodne z norma PN-ISO

13006:2001 grupa I 0,8cm
nasigkliwo$¢ E< -3%
wytrzymato$¢ na zginanie - 50 MPa
wspl. cieplnej rozszerzalnosci - 5,7
mrozoodpornos¢ - bez klasy
odpornos¢ na $cieranie - klasa 1 (150)
antyposlizgowos¢ -R10
odpornos$¢ na kwasy i zasady - bez klasy
odpornos¢ na plamienie - 5 klasa

2. Fugi miedzy ptytkami

o Fuga elastyczna szara -2,5mm

3. Klej elastyczny - przyczepnos¢ do podtoza powyzej 1,5 MPa np. Adesilex
P9-Mapei, Unifix -2K-Schomburg lub inny rownorzgdny

4. Uszczelnienie np. Mapelastic — Mapei lub Primer

5. Warstwy konstrukcyjne przegrody i stropu.

Cokolik o wysokosci 8,0 cm wykona¢ z ptytek gres jak na posadzce.

Zakonczenie uktadania ptytek na wysokosci 2,05 m przy pomocy listwy fliziarskiej
aluminiowe;.

Narozniki wypukle wykonczy¢ listwami fliziarskimi aluminiowymi.

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone
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KRYTA PEYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4 /08-SSTO
Rew.3

KRYTA PLYWALNIA
W STRZELINIE

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
UKEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
PRZEGROD BUDYNKU

WARSTWY DACHOWE

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone
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KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4/08-SSTO
Rew.3

SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
UKEAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

PRZEGROD BUDYNKU
STROPODACHY

ADI1 - Stropodach nad strefa kapielowa i strefa kawiarni

AD?2 - Stropodach nad strefa wejscia gldéwnego 1 hydroterapii

AD3 - Stropodach nad wiata wejsciowa 1 wiatrotapem

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone
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KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4 /08-SSTO-AD1
Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKLAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD BUDYNKU
STROPODACHY
ADI1, AD2, AD3

Stropodach nad strefa kapielowa i strefag kawiarni - AD1

1. Papa termozgrzewalna z posypka koloryzujaca wierzchniego krycia ~ grubos¢ 5,0 do
6,0mm:
- powtoka asfaltowa SBS modyfikowana polimerami
- osnowa- wtoknina poliestrowa lub welon szklany min. 200
- powloka asfaltowa SBS modyfikowana polimerami
- folia antadhezujna lub PP
. Papa podkladowa termozgrzewalna grubos¢ 4,0 do 5,0 mm:
- powtoka asfaltowa SBS modyfikowana polimerami
- osnowa- wtoknina poliestrowa lub welon szklany min. 200
- powtoka asfaltowa SBS modyfikowana polimerami
- folia antadhezujna lub PP
. Papa podkladowa samoprzylepna lub lepiona na zimno z otworami kompensacyjnymi
- powloka asfaltowa SBS modyfikowana polimerami
- osnowa- wtoknina poliestrowa lub welon szklany min. 200
- powloka asfaltowa SBS modyfikowana polimerami
4. Ptyty OSB wodoodporne o wymiarach 2030x893 laczone na obce pidro

[\S)

(O8]

5. Pustka powietrzna

6. Folia paroprzepuszczalna z mikroperforacja PE-LD (zbrojona siatka) — przepuszczalnosé¢
>80 g/m2

7. Ptyta izolacyjna z welny mineralnej o ggstosci 160kg/m3 1 wspotczynniku przewodzenia
ciepta A= 0,041 W/mK np. STROPROCK -ROCKWOOL 2,0cm

8. Welna mineralna o ggstosci = 35kg/m3 1 wspdlczynniku przewodzenia ciepta A= 0,035
W/mK np. SUPERROCK- ROCKWOOL 20,0cm

9. Paroizolacja — folia lepiona PE na zaktadach 1 wywinigta na elementy konstrukcji
drewnianej lub folia ptynna np. EUROLAN DS 1 — Deitermann wklejona na styku
dzwigara drewnianego z ptyta OSB tasma Monta Plast B.

10. Ptyty OSB wodoodporne o wymiarach 2030x893 taczone na obce pidro z wklejonymi
listwami aluminiowymi typu T uszczelniajacymi na stykach

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone
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KRYTA PELYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/408-SSTO-AD2
Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKLAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD BUDYNKU
STROPODACHY
ADI1, AD2, AD3

Stropodach nad strefa wejscia gtownego i strefg hydroterapii - AD2

1. Papa termozgrzewalna z posypka koloryzujaca wierzchniego krycia ~ grubos¢ 5,0 do
6,0mm:
- powtoka asfaltowa SBS modyfikowana polimerami
- osnowa- wtoknina poliestrowa lub welon szklany min. 200
- powloka asfaltowa SBS modyfikowana polimerami
- folia antadhezujna lub PP
2. Papa podkladowa samoprzylepna lub lepiona na zimno z otworami kompensacyjnymi
grubos¢ 4,0 do 5,0 mm:
- powloka asfaltowa SBS modyfikowana polimerami
- osnowa- wtoknina poliestrowa lub welon szklany min. 200
- powloka asfaltowa SBS modyfikowana polimerami
- folia antadhezujna lub PP
3. Plyta izolacyjna z welny mineralnej o ggstosci 160kg/m3 1 wspotczynniku przewodzenia

ciepta A= 0,041 W/mK np. STROPROCK —ROCKWOOL 2,0cm
4. Welna mineralna o ggstosci = 35kg/m3 1 wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,035
W/mK np. SUPERROCK- ROCKWOOL 20,0cm

5. Paroizolacja — folia lepiona PE na zakladach i wywinigta na elementy konstrukcji
drewnianej lub folia ptynna np. EUROLAN DS 1 — Deitermann wklejona na styku
dzwigara drewnianego z ptyta OSB tasma Monta Plast B.

5. ABIZOL R lub réwnowazny preparat uszczelniajacy beton 2x
6. Plyta konstrukcyjna zelbetowa wg. Projektu konstrukcyjnego 15,0cm
7. Tynk trojwarstwowy cementowo-wapienny kat.IV 2,0cm

- obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 3 do 4 mm
- narzut z zaprawy cementowo-wapiennej 1:2:10 o grubosci min. 15 mm.
- gladZz z zaprawy cementowo-wapiennej 1:1:4

Krakow 2008.04, Rew.3-2009.04 Wszystkie prawa zastrzezone
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KRYTA PLYWALNIA W STRZELINIE Nr KP /1002/4/08-SSTO-AD3
Rew.3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KRYTEJ PLYWALNI

UKLAD WARSTW ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PRZEGROD BUDYNKU
STROPODACHY
ADI1, AD2, AD3

Stropodach nad strefa wejscia glownego i strefa hydroterapii - AD3

1. Papa termozgrzewalna z posypka koloryzujaca wierzchniego krycia ~ grubos¢ 5,0 do
6,0mm:

- powtoka asfaltowa SBS modyfikowana polimerami

- osnowa- wtoknina poliestrowa lub welon szklany min. 200

- powtoka asfaltowa SBS modyfikowana polimerami

- folia antadhezujna lub PP
2. Papa podktadowa samoprzylepna lub lepiona na zimno z otworami kompensacyjnymi

grubos¢ 4,0 do 5,0 mm:

- powtoka asfaltowa SBS modyfikowana polimerami

- osnowa- wtoknina poliestrowa lub welon szklany min. 200

- powtoka asfaltowa SBS modyfikowana polimerami

- folia antadhezujna lub PP
3. Plyty OSB wodoodporne o wymiarach 2030x893 taczone na obce pioro z wklejonymi

listwami aluminiowymi typu T uszczelniajacymi na stykach
4. Pustka powietrzna
5. Folia paroprzepuszczalna z mikroperforacja PE-LD (zbrojona siatka) — przepuszczalno$¢

>80 g/m2
6. Ptyty z wetna mineralna o ggstos$ci = 35kg/m3 1 wspolczynniku przewodzenia ciepta
A= 0,035 W/mK np. SUPERROCK- ROCKWOOL 20,0cm
7. Paroizolacja — folia lepiona PE na zakladach i wywinigta na elementy konstrukcji

drewnianej lub folia ptynna np. EUROLAN DS 1 — Deitermann wklejona na styku

dzwigara drewnianego z ptyta OSB tasma Monta Plast B.
8. Strop podwieszony modutowy 60x60 na ruszcie stalowym ocynkowanym np. Fisurada

f-my Rigips .

- ptyty grubosci 21 mm z krawedzia E24

- odpornos¢ na wilgo¢ d0 95%

- klasyfikacja ogniowa F1,5

- wspoOtczynnik pochtaniania a=0,21

- izolacyjno$¢ akustyczna 38 dB

- wspotczynnik odbicia Swiatta > 80%
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